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der bauschaden Spezial Instandsetzung von Innen- und AuRenputz

Kurzbeschreibung:

Ursachen fUr Schaden an Innen- und AulRenputz
eindeutig bestimmen und nach den aktuellen
Anforderungen fachgerecht instand setzen

Firma/Einrichtung

Name/Vorname

Strafe/Hausnummer

PLZ/Ort

Telefon/Telefax

E-Mail *

E-Mail fir E-Rechnungen

Zur Auftragsbestatigung bitte E-Mail-Adresse angeben. Fiir den
Versand oder die Freischaltung von digitalen Produktanteilen wird die
E-Mail-Adresse unbedingt benétigt.

(Diese Angabe ist freiwillig, Sie kénnen der Verwendung lhrer Daten fir
Werbezwecke jederzeit zu den ortsiiblichen Basistarifen widersprechen.)

Datum, Unterschrift, Stempel

Instandsetzung von
Innen- und AuBenputz

Wir bestellen:
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Inhaltskurzibersicht:

Das Schadensbild erfassen und beurteilen

Von Schaden betroffene Bereiche und Schadensbilder (inkl. Begehungs-/Mangelprotokoll)
Alter des Schadens

Feststellung von aktuellen Veranderungen des Schadensbilds

Vorliegender Putzaufbau und Putz-zusammensetzung

Prifung des Putzgrunds (Festigkeit, Wasseraufnahme, Haftverbund, ...)

Beurteilung des Schadensbilds: geringfugiger, optischer oder technischer Mangel?

Die Ursachen des vorliegenden Schadens feststellen

Putzbedingte und konstruktionsbedingte Schaden (putzbedingte, putzgrundbedingte und
konstruktionsbedingte Ursachen flr Risse)

Bestimmung der Rissart nach DIN 18550-1 und -2 und WTA-Merkblatt 2-4-14/D (inkl. Checkliste zur
Bestimmung der Rissart)

Ursachen fur Hohlstellen oder Abplatzungen des Putzes oder der Beschichtung

Ursachen fUr Verfarbungen im Innen- und AuBenbereich

Ursachen fir Feuchtebelastungen

Putz im AulRen- und Innenbereich dauerhaft instand setzen

Rissinstandsetzung abhangig von der Rissart: Erneuerung, flachige Instandsetzung oder Instandsetzung von
Einzelrissen?

Flachige Instandsetzung von Rissen (Verfahren F1 bis F8 nach WTA-Merkblatt 2-4-14/D)
Instandsetzung von Einzelrissen (Verfahren E1 bis E6 nach WTA-Merkblatt 2-4-14/D)
Entfernen von Altputz / Beschichtungen

Ausfihrung von Putz nach DIN EN 13914 und DIN

o Vorbereitung des Putzgrunds

o Entkopplung vom Untergrund

o Verwendung von Putztragern und Armierung

o Besonderheiten beim Putzauftrag (Anschlisse, Details)

Putz auf Warmeddmm-Verbundsystemen

Einsatzbereiche und Ausflihrung von Sanierputz

Geeignete Putze flur erh6hte Raumluftfeuchte im Innenbereich

Einsatzbereiche und Ausfihrung von Dammputz

Putze an historischen Gebauden

Oberflachenschutzsysteme

Reinigung von Putzoberflachen
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Produktinformationen

Es gelten die Allgemeinen Geschafts- und Widerrufsbedingungen des Verlags. Diese finden Sie unter
www.forum-verlag.at/agb.
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